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2   ≤20 11.7 8.3 

3  /  ≤1.5 10.3 0.74 

4 pH  pH 6-9 6.9 6.6 

5 
  

20
0
C 

/  ≤1500 536 518 

6   /  ≤7 3.9 3.9 

7   /  ≤7 2.6 2.5 

8  /  ≤1000 370.1 361.3 

9   /  ≤1000 291 285 

10 (Ca
2+

) /  ≤100 56.1 54.1 

11  (Mg
2+

) /  ≤50 13.4 14.6 

12 +K Na
+
+K

+
) /  ≤200(Na) 28.1 26.0 

13 (HCO3
-
) /  30-400 158.6 152.5 

14 (SO4
2-

) /  ≤500 88 84 

15 (Cl
-
) /  ≤350 22.7 24.1 

16  (N-NH4
+
) /  ≤2 0.04 0.02 

17 (NO3
-
) /  ≤45 3.23 6.05 

18 (NO2
-
) /  ≤0.1 0.004 0.01 
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 2761-84  

1   20
0
C  ≤4 0 

2   ≤120(200) 6.7 

3  /  ≤1500(10000) 9.85 

4 pH  pH 6.5-8.5 7.75 

5   

20
0
C 

/  
≤1500 1497 

6   /  ≤7(10) 9.8 

7   /  ≤7(10) 5.1 

8  /  ≤1000(1500) 1221.1 
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9   /  ≤1000(1500) 1065 

10 (Ca
2+

) /  ≤100 108.2 

11  (Mg
2+

) /  ≤50 53.5 

12 +K  (Na
+
+K

+
) /  ≤200(Na) 184.9 

13  (HCO3
-
) /  30-400 311.1 

14  (SO4
2-

) /  ≤500 410 

15  (Cl
-
) /  ≤350 143.2 

16   (N-NH4
+
) /  ≤2,0 0.18 

17  (NO3
-
) /  ≤45 10.2 

18  (NO2
-
) /  ≤3 0.07 
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CORROSION BEHAVIOR OF SOME METALS AND ALLOYS IN FRESH NATURAL WATERS 

1G.M.Tagirli,  1S.Ch.Verdiev, 1T.M.Agalarova, 1S.M.Valiyeva, 2T.I.Shirinov,      
3S.Z.Jafarova  
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2 -Azerbaijan Technical University, AZ 1143 Baku , H.Javid Ave.,25; e-mail:  aztu@aztu.org 

3-Azerbaijan State Economic University, AZ 1000 Baku , Istiqlaliyyat Ave,6 

 

Corrosion of copper, 68 brass, aluminum alloy D16 and steel St3 has been analyzed in natural fresh 

waters. The date obtained are indicative that the corrosion rates  of copper and alloys of nonferrous 

metals in natural river waters at the initial stage of corrosion process are essentially reduced while 

subsequently their corrosion rates tend to increase which the authors associate with the destruction of 

protective film on their surface. Steel in 5 river waters examined also corrodes with high rates; however, 

in 72 hours its rates get stabilized and tend no toward rise. 

Keywords: hydro-engineering facilities, corrosion, corrosion rate, nonferrous metals, anions and cations 
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BƏZİ METAL VƏ ƏRİNTİLƏRİN TƏBİİ  ŞİRİN SULARDA KORROZİYASI 

  
1
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1
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1T.M.Ağalarova, 1S.M.Vəliyeva 
2T.İ.Şirinov,  3S.Z.Cəfərova 

 
1
AMEA-nın M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu 

AZ 1143, Bakı, H.Cavid pr., 113; e-mail: itpcht@lan.ab.az 
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Misin, latun 68-in, alüminiumun D16 ərintisinin və С 3 poladının təbii şirin sularda korroziyası 
tədqiq olunmuşdur. Məlum olmuşdur ki, misin və əlvan metal ərintilərinin çay sularında 
korroziya prosesinin başlanğıc mərhələsində korroziya sürətləri əhəmiyyətli dərəcədə azalır, 
sonrakı mərhələdə korroziya sürətinin bir qədər böyüməsi baş verir ki, müəlliflər bunun  

ərintilər üzərindəki oksid təbəqəsinin dağılması ilə izah edirlər. Beş çay suyu hövzələrindən 

götürülmüş sularda С 3 poladı əvvəlcə yüksək sürətlə həll olur, 72 saatdan sonra isə onun 

korroziya sürəti stabilləşir və böyümə tendensiyası müşahidə olunmur. 

Açar sözlər: hidrotexniki qurğular, korroziya, korroziya sürəti, əlvan metallar, anion və 

kationlar. 
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